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通标标准技术服务（上海）有限公司

授权签名

Carol Luo 罗萍

批准签署人

客户名称： 上海忠铭木业有限公司

客户地址： 上海市嘉定区南翔镇丰翔路 1755 号 3 幢 107 室

样品名称： 胶合板

以上样品及信息由客户提供。
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

SGS 工作编号： SHP26-021912

样品接收时间： 2026 年 06 月 15 日

检测周期： 2026 年 06 月 15 日 ~ 2026 年 06 月 22 日

检测要求： 根据客户要求检测。

检测方法： 见后续页。

检测结果： 见后续页。

检测要求 结论

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六

价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 
(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二

异丁酯 (DIBP)

符合



检测报告 编号：SHAEC26017699303 日期：2026 年 06 月 22 日 第 2 页，共 7 页

检测结果：

检测部件外观描述:

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述

SN1 A1 SHA26-0176993-0001.C001 本色木板

备注：
          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
          (2) MDL=  方法检出限

          (3) ND = 未检出( < MDL)
          (4) "-" = 未规定

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴

二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 
(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)

检测方法： 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017，IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 62321-
12:2023，采用 ICP-OES/AAS，UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。

检测项目 限值 单位 MDL A1
铅 (Pb) 1000 mg/kg 2 ND
汞 (Hg) 1000 mg/kg 2 ND
镉 (Cd) 100 mg/kg 2 ND
六价铬 (Cr(VI)) 1000 mg/kg 8 ND
多溴联苯之和 (PBB) 1000 mg/kg - ND
一溴联苯 (MonoBB) - mg/kg 25 ND
二溴联苯 (DiBB) - mg/kg 25 ND
三溴联苯 (TriBB) - mg/kg 25 ND
四溴联苯 (TetraBB) - mg/kg 25 ND
五溴联苯 (PentaBB) - mg/kg 25 ND
六溴联苯 (HexaBB) - mg/kg 25 ND
七溴联苯 (HeptaBB) - mg/kg 25 ND
八溴联苯 (OctaBB) - mg/kg 25 ND
九溴联苯 (NonaBB) - mg/kg 25 ND
十溴联苯 (DecaBB) - mg/kg 25 ND
多溴二苯醚之和 (PBDE) 1000 mg/kg - ND
一溴二苯醚 (MonoBDE) - mg/kg 25 ND
二溴二苯醚 (DiBDE) - mg/kg 25 ND
三溴二苯醚 (TriBDE) - mg/kg 25 ND
四溴二苯醚 (TetraBDE) - mg/kg 25 ND
五溴二苯醚 (PentaBDE) - mg/kg 25 ND
六溴二苯醚 (HexaBDE) - mg/kg 25 ND
七溴二苯醚 (HeptaBDE) - mg/kg 25 ND
八溴二苯醚 (OctaBDE) - mg/kg 25 ND
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检测项目 限值 单位 MDL A1
九溴二苯醚 (NonaBDE) - mg/kg 25 ND
十溴二苯醚 (DecaBDE) - mg/kg 25 ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 1000 mg/kg 50 ND
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 1000 mg/kg 50 ND
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 1000 mg/kg 50 ND
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 1000 mg/kg 50 ND

备注：

(1) 最大允许极限值引用自 RoHS 指令(EU) 2015/863。
(2) IEC 62321 系列等同于 EN 62321 系列。

(3) 2021 年 7 月 22 号开始，DEHP， BBP， DBP 和 DIBP 的限制适用于医疗器械，包括体外医疗器械，监控

仪表，包括工业监测和控制仪器。

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 
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附件

元素检测流程图

样品中的 Pb/Cd/Hg 按照下述流程被完全消解。

电感耦合等离子体发射光
谱仪/原子吸收光谱

数据

预处理

量取

溶液

过滤

残留物

1) 碱熔法/灰化
2) 酸溶解

用微波消解仪/电热板/
热消解器进行酸消解
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附件

六价铬检测流程图

预处理

量取

金属

沸水萃取

加入 1,5-二苯
碳酰二肼显色

数据
.

紫外-可见光分

光光度计

加入 1,5-二苯碳
酰二肼显色

紫外-可见光

分光光度计

非金属

调整 pH

数据

超声溶解

ABS/PC/PVC 其它

在 150~160°C
条件下消解

在 60°C 条件

下超声消解 分离得到水相
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附件

PBB(s)/PBDE(s)/Phthalates 检测流程图

预处理

量取

用溶剂萃取

浓缩/稀释

过滤

气相色谱-质谱联用仪

数据
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样品照片：

SHA26-0176993-0001.C001

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

***报告结束***
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检测报告 

报告抬头公司名称 苏州派艾格包装材料有限公司 

Company Name  

shown on Report   

SUZHOU PAGR PACKAGING MATERIALS CO., LTD 

地    址 江苏省太仓市浮桥镇富桥工业园三期19-21幢 

Address TAICANG RICH BRIDGE PONTOON BRIDGE TOWN INDUSTRIAL PARK, THE THIRD 

PHASE OF 19-21 

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 
The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the 

applicant 

样品名称 EPE珍珠棉 

Sample Name EPE Pearl cotton 

Sample Received Date 

Testing Period 

样品接收日期 

样品检测日期 

Jun. 5, 2026 to Jun. 8, 2026 

检测要求 根据客户要求, 对所提交样品中的铅(Pb), 镉(Cd), 汞(Hg), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯

(PBBs), 多溴二苯醚(PBDEs), 邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP), 铍(Be), 氟(F), 氯

(Cl), 溴(Br), 碘(I)进行测试。 

2026.06.05-2026.06.08 

2026.06.05 

Jun. 5, 2026 

Test Requested As specified by client, to test Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent 

Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers 

(PBDEs), Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP), Beryllium(Be), Fluorine (F), Chlorine (Cl), 

Bromine (Br), Iodine (I) in the submitted sample(s). 

检测依据/检测结果 

Test Method/Test Result(s) 

请参见下页。 
Please refer to the following page(s). 

Approved by Date 
2026.06.08 

No. R375301186 

 

批    准 日    期 

苏州市华测检测技术有限公司 江苏省苏州市相城区澄阳路3286号 

宋岩 

技术经理 Technical Manager 

Centre Testing International(Suzhou) Co.,Ltd No.3286Chengyang Road, Xiangcheng District, Suzhou,Jiangsu 
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检测依据 Test Method 

Test Item(s) 

测试项目 

Test Method 

测试方法 
测试仪器 

Measured 

Equipment(s) 

 铅 

Lead (Pb) 

IEC 62321-5:2013 ICP-OES 

 镉 

Cadmium (Cd) 

IEC 62321-5:2013 ICP-OES 

 汞 

Mercury (Hg) 

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV ICP-OES 

 六价铬 

Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 

IEC 62321-7-2:2017和/或IEC 62321-5:2013测试总铬

含量 

IEC 62321-7-2:2017 and/or determination of  

 Total Chromium by IEC 62321-5:2013 

UV-Vis/ICP-OES 

 多溴联苯 

Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

IEC 62321-6:2015 GC-MS 

 多溴二苯醚 

Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) 

IEC 62321-6:2015 GC-MS 

 邻苯二甲酸酯 

Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP) 

IEC 62321-8:2017 GC-MS 

 铍 

Beryllium(Be) 

参考US EPA 3052:1996 &   US EPA 6010D:2018* 

Refer to US EPA 3052:1996 &  

 US EPA 6010D:2018* 

ICP-OES 

 氟 

Fluorine (F) 

EN 14582:2016 IC 

 氯 

Chlorine (Cl) 

EN 14582:2016 IC 

 溴 

Bromine (Br) 

EN 14582:2016 IC 

 碘 

Iodine (I) 

EN 14582:2016 IC 
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检测结果 Test Result(s) 

测试项目 Tested Item(s) 方法检出限 MDL 
结果 Result 

001 

2 mg/kg 铅 Lead (Pb)  N.D. 

2 mg/kg 镉 Cadmium (Cd)  N.D. 

2 mg/kg 汞 Mercury (Hg)  N.D. 

8 mg/kg 六价铬 Hexavalent Chromium (Cr(VI))  N.D. 

测试项目 Tested Item(s) 方法检出限 MDL 
结果 Result 

001 

多溴联苯 Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

5 mg/kg 一溴联苯 Monobromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 二溴联苯 Dibromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 三溴联苯 Tribromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 四溴联苯 Tetrabromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 五溴联苯 Pentabromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 六溴联苯 Hexabromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 七溴联苯 Heptabromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 八溴联苯 Octabromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 九溴联苯 Nonabromobiphenyl  N.D. 

5 mg/kg 十溴联苯 Decabromobiphenyl  N.D. 

测试项目 Tested Item(s) 方法检出限 MDL 
结果 Result 

001 

多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) 

5 mg/kg 一溴二苯醚 Monobromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 二溴二苯醚 Dibromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 三溴二苯醚 Tribromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 四溴二苯醚 Tetrabromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 五溴二苯醚 Pentabromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 六溴二苯醚 Hexabromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 七溴二苯醚 Heptabromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 八溴二苯醚 Octabromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 九溴二苯醚 Nonabromodiphenyl ether  N.D. 

5 mg/kg 十溴二苯醚 Decabromodiphenyl ether  N.D. 
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检测报告 

检测结果 Test Result(s) 

测试项目 Tested Item(s) 方法检出限 MDL 
结果 Result 

001 

邻苯二甲酸酯 Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP) 

50 mg/kg 邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate (DBP) 

CAS#:84-74-2 

 N.D. 

50 mg/kg 邻苯二甲酸丁基苄基酯 Butyl benzyl 

phthalate (BBP) 

CAS#:85-68-7 

 N.D. 

50 mg/kg 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 Di-(2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) 

CAS#:117-81-7 

 N.D. 

50 mg/kg 邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate 

(DIBP) 

CAS#:84-69-5 

 N.D. 

测试项目 Tested Item(s) 方法检出限 MDL 
结果 Result 

001 

10 mg/kg 铍 Beryllium (Be)  N.D. 

测试项目 Tested Item(s) 方法检出限 MDL 
结果 Result 

001 

10 mg/kg 氟 Fluorine (F)  N.D. 

10 mg/kg 氯 Chlorine (Cl)  N.D. 

10 mg/kg 溴 Bromine (Br)  N.D. 

10 mg/kg 碘 Iodine (I)  N.D. 
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样品/部位描述 Sample/Part Description 

CTI样品ID 

CTI Sample ID 

1 白色泡棉 

描述  

Description 
序号 

No. 

001 

White foam 

备注: 对于检测铅, 镉, 汞, 铍之样品已消解完全。 

-N.D. = 未检出 (小于方法检出限) 

-mg/kg = ppm = 百万分之一 

Remark: The sample(s) had been dissolved totally tested for Lead, Cadmium, Mercury, Beryllium. 

-MDL = Method Detection Limit 

-N.D. = Not Detected (<MDL )    

-mg/kg = ppm = parts per million 

注释: 本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。 

“*”表示该方法不在CNAS认可范围内。 
The testing data and result(s) in this report is(are) just for scientific research, education, internal 

quality control and product development etc. 

“*” indicates the method(s) is (are) not in CNAS accreditation scope. 

Note: 
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检测报告 

检测流程 Test Process 

1. 铅(Pb), 镉(Cd), 铬(Cr) 

Lead (Pb), Cadmium (Cd), Chromium (Cr) 

2. 汞(Hg) 

Mercury (Hg) 

3. 六价铬(Cr(VI)) 

Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 
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4. 多溴联苯(PBBs)， 多溴二苯醚(PBDEs) 

Polybrominated Biphenyls (PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) 

5. 邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP) 

Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP) 

6. 铍(Be) 

Beryllium(Be) 
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7. 氟(F)， 氯(Cl)， 溴(Br)， 碘(I) 

Fluorine (F), Chlorine (Cl), Bromine (Br), Iodine (I) 
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Photo(s) of the sample(s) 
样品图片 

声明Statement： 

1. 本报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 

   This report is considered invalid without approved signature, special seal and the seal on the perforation; 

2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI未核实其真实性； 

   The Company Name shown on Report and Address, the sample(s) and sample information was/were provided by the   

   applicant who should be responsible for the authenticity which CTI hasn’t verified; 

3. 本报告检测结果仅对受测样品负责； 

   The result(s) shown in this report refer(s) only to the sample(s) tested;  

4. 除非另有说明，报告参照ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022使用简单接受(w=0)二元判定规则进行符合性判定; 

   Unless otherwise stated, the decision rule for conformity reporting is based on Binary Statement for Simple Acceptance  

   Rule (w=0) stated in ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022; 

5. 未经CTI书面同意，不得部分复制本报告； 

   Without written approval of CTI, this report can’t be reproduced except in full; 

6. 如报告中的英文内容与中文内容有差异，以中文为准。 

   In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the reports (if generated), the  
   Chinese version shall prevail. 

 

***报告结束*** 

*** End of report *** 
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通标标准技术服务（上海）有限公司

授权签名

Susu Zhang 张苏苏

批准签署人

客户名称： 宜诺包装科技(上海)有限公司

客户地址： 上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 4016 号

样品名称： EPE 珍珠棉（白色） 
以上样品及信息由客户提供。
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

SGS 工作编号： SHP26-005613

样品接收时间： 2026 年 02 月 26 日

检测周期： 2026 年 02 月 26 日 ~ 2026 年 03 月 02 日

检测要求： 根据客户要求检测。

检测方法： 见后续页。

检测结果： 见后续页。

检测要求 结论

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六

价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 
(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二

异丁酯 (DIBP)

符合

卤素 见检测结果
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检测结果：

检测部件外观描述:

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述

SN1 A1 SHA26-0045817-0001.C001 白色固体

备注：
          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
          (2) MDL=  方法检出限

          (3) ND = 未检出( < MDL)
          (4) "-" = 未规定

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴

二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 
(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)

检测方法： 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017，IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 62321-
12:2023，采用 ICP-OES/AAS，UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。

检测项目 限值 单位 MDL A1
铅 (Pb) 1000 mg/kg 2 ND
汞 (Hg) 1000 mg/kg 2 ND
镉 (Cd) 100 mg/kg 2 ND
六价铬 (Cr(VI)) 1000 mg/kg 8 ND
多溴联苯之和 (PBB) 1000 mg/kg - ND
一溴联苯 (MonoBB) - mg/kg 25 ND
二溴联苯 (DiBB) - mg/kg 25 ND
三溴联苯 (TriBB) - mg/kg 25 ND
四溴联苯 (TetraBB) - mg/kg 25 ND
五溴联苯 (PentaBB) - mg/kg 25 ND
六溴联苯 (HexaBB) - mg/kg 25 ND
七溴联苯 (HeptaBB) - mg/kg 25 ND
八溴联苯 (OctaBB) - mg/kg 25 ND
九溴联苯 (NonaBB) - mg/kg 25 ND
十溴联苯 (DecaBB) - mg/kg 25 ND
多溴二苯醚之和 (PBDE) 1000 mg/kg - ND
一溴二苯醚 (MonoBDE) - mg/kg 25 ND
二溴二苯醚 (DiBDE) - mg/kg 25 ND
三溴二苯醚 (TriBDE) - mg/kg 25 ND
四溴二苯醚 (TetraBDE) - mg/kg 25 ND
五溴二苯醚 (PentaBDE) - mg/kg 25 ND
六溴二苯醚 (HexaBDE) - mg/kg 25 ND
七溴二苯醚 (HeptaBDE) - mg/kg 25 ND
八溴二苯醚 (OctaBDE) - mg/kg 25 ND
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检测项目 限值 单位 MDL A1
九溴二苯醚 (NonaBDE) - mg/kg 25 ND
十溴二苯醚 (DecaBDE) - mg/kg 25 ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 1000 mg/kg 50 ND
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 1000 mg/kg 50 ND
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 1000 mg/kg 50 ND
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 1000 mg/kg 50 ND

备注：

(1) 最大允许极限值引用自 RoHS 指令(EU) 2015/863。
(2) IEC 62321 系列等同于 EN 62321 系列。

(3) 2021 年 7 月 22 号开始，DEHP， BBP， DBP 和 DIBP 的限制适用于医疗器械，包括体外医疗器械，监控

仪表，包括工业监测和控制仪器。

卤素

检测方法： 参考 EN 14582:2016，采用 IC 进行分析。

检测项目 单位 MDL A1
氟 (F) mg/kg 20 ND
氯 (Cl) mg/kg 50 ND
溴 (Br) mg/kg 50 ND
碘 (I) mg/kg 50 ND

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 
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附件

元素检测流程图

样品按照下述流程被完全消解

电感耦合等离子体发射光
谱仪/原子吸收光谱

数据

预处理

量取

溶液

过滤

残留物

1) 碱熔法/灰化
2) 酸溶解

用微波消解仪/电热板/
热消解器进行酸消解
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附件

六价铬检测流程图

预处理

量取

金属

沸水萃取

加入 1,5-二苯
碳酰二肼显色

数据
.

紫外-可见光分

光光度计

加入 1,5-二苯碳
酰二肼显色

紫外-可见光

分光光度计

非金属

调整 pH

数据

超声溶解

ABS/PC/PVC 其它

在 150~160°C
条件下消解

在 60°C 条件

下超声消解 分离得到水相
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附件

PBB(s)/PBDE(s)/Phthalates 检测流程图

预处理

量取

用溶剂萃取

浓缩/稀释

过滤

气相色谱-质谱联用仪

数据
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附件

卤素检测流程图

数据

预处理

量取

在含氧密闭设备中燃烧

燃烧产物的吸收

离子色谱分析，必要时采用其他

仪器辅助确认

过滤
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此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

***报告结束***


